SKLADBY - PODLAHY

SPECIFIKACE / SKLADBA

0ZNACENI POPIS

PD.09

VINYLOVA SPORTOVNI KRYTINA, TL. 100,0 mm

naslapna vrstva

heterogenni vinylova podlahové krytina, celk. tl. krytiny 6,0 mm, tl. na$lapné vrstvy 1,0 mm
hmotnost - 4,2 kg/m? |
protiskluznost - p = 0,30 |
trida uzitné zatéze - 34 (namahani velmi vysoké) podlaha pro verejné a komertni prostory
tFida reakce na ohen - B-s1 |

+

specialni disperzni lepidlo

nizkoemisni, bezrozpou$tédlové, vysoce kvalitni, velmi pevné lepici, disperzni lepidlo

- hloubkova penetratni natér
zakladni natér pro odetfeni nasakavych podkladd, sloZeni - neutralni disperze ze syntetickych Zivic s malym mnoZstvim pigmentovych
prisad

| hustota - 1,0 ka/t |

- samonivelatni hmota

samonivelaéni hmota pro vyrovnani podlah, sloZzeni - smés cementd s mineralnimi plnivy a modifikatory
zrnitost - max. 0,6 mm | pevnost v tlaku - C30 | pevnost v tahu za ohybu - F?
t¥ida reakce na ohefi - A2-s1|

- hloubkova penetratni natér
zakladni natér pro odetfeni nasakavych podkladd, sloZeni - neutralni disperze ze syntetickych Zivic s malym mnoZstvim pigmentovych
prisad

| hustota - 1,0 ka/t |

- nosné roznaseci vrstva podlahové krytiny 70,0 mm

cementovy lity potér s obsahem polypropylenovych vlaken
A= min. 1,2 W/(m-K) | pevnost v tlaku - min. 25,0 MPa | p= 2200-2300 kg/m’
t¥ida reakce na ohefi - A1|

- tepelna izolace 20,0 mm
izolacni desky z podlahového pénového polystyrenu s primési grafitu se zvySenym izolaénim GCinkem, tl. desky xx,0 mm

| A= 0,031 W/(mK) | pevnost v tlaku pri 10 % stlaceni - cs(10)100 | pevnost v tahu/ohybu - BS 150/ TR 150 | propustnost vodni pary -
max. 70

| tFida reakce na ohefi - E |
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